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BAB III 

BAHAN DAN ALAT 

 

3.1. Bahan  

Bahan yang digunakan adalah lendir bekicot, PVA dan Natrium alginat, 

metilparaben, propilparaben, propilenglikol, dan aquadest. 

 

3.2. Alat  

Alat yang digunakan adalah pH meter Metler Toledo SC-S220, 

Viskometer Brookfield RV  DV I-Prime, stirer, kaca objek, timbangan analitik, 

pengaduk, kertas saring, Skin Detector RoHs S G-5E, kaca arloji, oven,  alat-alat 

gelas yang ada di Laboratorium Universitas Islam Bandung. 
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